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Впервые проведено систематическое изучение под электронным микроскопом форм полного вывет
ривания кварца в латеритных бокситах на кондалитах и аллювиальных отложениях Индии. Проде
монстрированы облик растворяющихся индивидуумов, слагающих кристаллы кварца, и их перманент
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Латеритные бокситы концентрируются в самой 
верхней части земной коры, в наибольшей степени 
насыщенной живыми организмами, роль которых 
в процессах экзогенного рудообразования недооце
нена. Бокситы образуются при выветривании алю
мосиликатных пород; в некоторых из них содержа
ние кварца достигает 35–50%, а общее количество 
SiO2 75–80%. В лучших же сортах бокситов содер
жания SiO2 в целом и кварца в частности падают до 
нуля. Причина растворения и почти полного исчез
новения кварца на первый взгляд может показаться 
парадоксальной. Ранее в литературе преобладало 
мнение о высокой химической устойчивости кварца 
против действующих на него природных агентов. 
В то же время многие отечественные и зарубежные 
авторы отмечают примеры растворения кварцевых 
зёрен и замещения их гиббситом  Al(OH)3 [1]. Осно
вополагающую роль при этом играют микробиаль
ные сообщества, которые повсеместно присутствуют 
в верхней зоне коры выветривания [2]. Раствори
мость кварца зависит от pH среды и от температуры. 
При низких температурах кварц кинетически не

реакционноспособен и редко осаждается или рас
творяется в существенных количествах. В ходе вы
ветривания кремний переходит в ионные растворы, 
а при их концентрации —  в гель, способный мигри
ровать, особенно под защитой органических колло
идов. Экспериментальные исследования подтвер
дили, что кварц растворяется даже в нейтральной 
среде, если раствор насыщен органическими соеди
нениями. Реакция растворения кварца может быть 
записана как

2H2O + SiO2 = Si(OH)4
°.

Эта реакция сохраняет атом Si в тетраэдрической 
координации. По мере того, как дождевая вода про
низывает породы, обильно обогащённые биотой, 
поверхность частиц кварца становится всё более 
и более заряженной изза ионизации комплекса 
Si–O, так как происходит образование отрицательно 
заряженных частиц SiO(OH)3

- и SiO2(OH)2
2-. В таком 

виде кремнезём достаточно просто выносится из 
породы [3].

Опубликованные ранее фотографии реликтов 
растворённого кварца были получены под световым 
микроскопом при сравнительно малом увеличении 
и давали слабое представление о морфологии исход
ных зёрен и продуктах их растворения. Между тем 
именно морфология продуктов растворения даёт 
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наиболее достоверную информацию о сути изуча
емых явлений [3].

Формы растворения кварца были изучены нами 
с помощью сканирующих электронных микроскопов 
JSM5610LV (“JEOL Ltd.”, Япония) c ЭДСспектро
метром INCA450, CamScan4 (“Cambridge”) 
и TESCAN VEGA IIXMU (“Tescan”).

Объектами изучения явились самые мощные ла
теритные профили на кварцмусковитполевошпа
товых сланцах (месторождение Центральное на Ча
добецком поднятии, Сибирская платформа), на 
гранитах (плато Падувар, штат Карнатака, Индия), 
на кондалитах (месторождения Панчпатмали, Сап
парла и Гудем, Восточные Гаты, Индия) и на аллю
виальных отложениях (Малабарское побережье, штат 
Керала, Индия). Эти профили включают дезинтег
рированную материнскую породу, сапролит, боксит 
и собственно латерит [4]. Сапролиты сложены гал
луазитом Al4[Si4O10][OH]8 ⋅ 4H2O и каолинитом 
Al4[Si4O10][OH]8. Бокситы состоят из гиббсита, ге
матита Fe2O3, гётита αFeO(OH) и кварца. Латериты 
содержат гиббсит, каолинит, галлуазит и обогащены 
гематитом. При бокситизации мелкозернистых 
кварцмусковитполевошпатовых сланцев кварц 
исчезает полностью, но частично сохраняется в бок
ситах на крупнозернистых породах: кондалитах и ал
лювиальных отложениях.

Мощность латеритного профиля на кондалитах 
(месторождение Саппарла) достигает 150 м, каоли
нов 100 м и бокситов 54 м. Кондалиты —  архейские 
средне и крупнозернистые метаморфические по
роды, содержащие (в мас.%): кварц 15–50; гранат 
(альмандин) 8–36; силлиманит 9–18; ортоклаз 4–19; 
ильменит, рутил и графит 1–2. В бокситах силлима
нит и ортоклаз замещены гиббситом (60–90%), аль
мандин —  гиббситом и гематитом (5–30%). В них 
сохраняются ильменит, графит и рутил (до 4%). Мел
кие зёрна кварца растворены полностью, а на их 
месте возникли поры, повторяющие формы исчез
нувших зёрен. Реликтовые зёрна кварца имеют не
правильные формы со сглаженными углами и раз
меры до 2 мм (рис. 1). Их поверхность чётко скульп
турирована: грани призмы прорезаны глубокой 
штриховкой, а грани ромбоэдров густо покрыты 
пирамидками и ямками травления. Все поры и ре
ликты растворяющихся зёрен кварца окаймлены 
биоминеральными плёнками, раскристаллизован
ными в гиббсит. Они состоят из микробных клеток, 
минеральных частиц, воды и внеклеточного поли
мерного органического вещества [5]. Биоминераль
ная плёнка вокруг зерна кварца (рис. 1) имеет состав 
(мас.%): CO2 69,57; Al2O3 17,14; FeO 4,27; Н2O 9,9. 

Состав гиббсита отличается высокой чистотой и от
вечает теоретическому (мас.%): Аl2O3 65,35; Н2O 
34,65 (Аl 34,60%). Ясно проявлена определённая 
концентрация биоплёнок именно вокруг кварцевых 
зёрен. Только вокруг них мы наблюдали две, три, 
четыре конгруэнтные оболочки, состоящие из био
минеральных плёнок, которые фиксировали после
довательное растворение минерала.

Латеритные профили на аллювиальных отложе
ниях Малабарского побережья образовались после 
периодических вертикальных движений земной 
коры, подъёма этих территорий и расчленения их 
поверхности речной сетью. В них зёрна кварца менее 
200 мкм растворены, а возникшие на их месте поры 
плотно окаймлены биоминеральными плёнками, 
раскристаллизованными в гиббсит (подобно изоб
ражённым на рис. 1). Зёрна крупнее 0,5 мм разбиты 
трещинами, сильно корродированы и растворены. 
По нашим наблюдениям, характерной особенностью 
этих объектов является высокое содержание орга
нических остатков в субстрате и, как следствие, са
мое обильное развитие биоминеральных плёнок 
вокруг каждого кварцевого зерна.

Особый интерес представляет макроморфология 
растворяющихся зёрен кварца. На свежем кристалле 
кварца слабо или отчётливо видны скульптуры его 
граней: параллельная штриховка на гранях призмы 
и пирамидкихолмики, пирамидкиямки и вицинали 
на гранях главных ромбоэдров. В результате природ
ного травления грани ромбоэдров r и z приобрели 
сложную бугристую поверхность, состоящую из мно
жества пирамидок (рис. 2). Грани призмы состоят из 
плоскопараллельных террас, или ярусов, сложенных 

100 мкм

Рис. 1. Макроморфология реликтов растворения 
кварцевых зёрен Q, окружённая щётками кристаллов 
гиббсита Gb в латеритизированных кондалитах 
(Панчпатмали, Индия, СЭМ).
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ромбоэдрами толщиной 0,7 мкм с промежутками 
между ними менее 5 мкм. Выходы этих террас на 
поверхности призмы контрастно проявляются в виде 
штриховки и ступенчатых пирамидокямок. Биоми
неральные плёнки, обволакивая кварц, покрывают 
и грани пирамидокямок. После полного растворе
ния кварца они сохраняются в виде слепков и ста
новятся доступными для наблюдения не только 
снаружи, но и изнутри. Они являются великолеп
ными негативными отпечатками поверхности про
травленных зёрен кварца; поэтому ямки травления 
на них отражаются как возвышающиеся тригональ
ные и тетрагональные пирамиды, а тоннели высту
пают как полые тетрагональные призмы (рис. 2).

Внутри каверн в частично растворившихся крис
таллах кварца были обнаружены своего рода останцы 
растворения (рис. 3). Они имеют чёткие геометри
ческие формы сложно скомбинированных три, 
тетра и гексагональных призм и пирамид, ориен
тированных наклонно и почти перпендикулярно 
друг к другу. Останцы состоят из чистого кварца, 
многие из них покрыты кристаллами гиббсита. На 
поверхности граней призм чётко проявлена попе
речная штриховка. Считается, что отсутствие ямок 
травления свидетельствует о небольшой ретикуляр
ной плотности растворяющегося кристалла [6]. Ос
танцы растворения испещрены ямками травления, 
что позволяет предположить, что они являются ре
ликтами самых плотных участков кристаллов.

Наблюдения над множеством зёрен показали, что 
растворение происходит с поверхности призмы и пи
рамид ромбоэдров и изнутри кристаллов кварца. 
В результате этих суммарных воздействий внутри 
кристалла образуется полость, поверхности грави
руются и скульптурируются, пирамида понижается 

и на месте её вершины возникает отверстие (рис. 4). 
Часто в таких отверстиях растут кристаллы гиббсита.

Считается общепризнанным и доказанным, что 
растворимость кварца повышена в щелочных усло
виях реакции среды [3]. В бокситоносном профиле 
значения pH изменяются от кислых (3–4,5) в почве 
и латерите, через нейтральные (5–6,8) в боксите 
и сапролите, до щелочных (8–9 и более) на границе 
со свежими породами. В течение года значения pH 
меняются. Дожди имеют слабокислую реакцию, но, 
пронизывая растительный покров и почву, обога
щённую биотой, они становятся более кислыми. Это 
обусловлено насыщением метеорных вод органи
ческими веществами [8]. В сезон муссонных дождей 
вся толща выветривающихся пород пропитывается 
водой, что создаёт исключительно благоприятную 
среду для развития биоплёнок [5]. В изученных бок
ситах главным минералом является гиббсит. Он об
ладает амфотерными свойствами: устойчивый в ней
тральной обстановке, он растворяется в кислой 
и в щелочной средах. Как свидетельствуют наши 
снимки, гиббсит содержится внутри растворяющихся 
зёрен кварца и неоднократно облекает их плотными 
биоминеральными щётками. Таким образом, гиббсит 
является самым надёжным естественным индика
тором нейтральности среды в бокситах и в микро
локальных условиях растворения кварца.

Результаты проведённых исследований свиде
тельствуют, что высокая растворимость кварца в про
цессе латеритизации обусловлена совокупностью 
ряда факторов внешнего воздействия и его уникаль
ных свойств. К первым относятся высокая средне
месячная температура (35–48оС), фотосинтез, на
копление биоты, а также обильные муссонные дожди 
(до 3290 мм/год). Исключительно важную роль иг
рает ежегодное чередование полного насыщения 

20 мкм 100 мкм

Рис. 2. Морфология реликтов растворения кварца 
(СЭМ).

100 мкм

Рис. 3. Останцы растворения как реликты отдельных 
индивидуумов в ойкокристаллах кварца (СЭМ).
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водой выветривающихся пород и их осушения в те
чение жаркого сухого сезона. Биота механически, 
биологически и химически активно воздействует на 
минеральный субстрат и способствует перманент
ному развитию биоплёнок [9–11].

Благодаря своим уникальным свойствам, кварц 
занимает особое место среди породообразующих 
минералов. Ещё Анри Ле Шателье установил, что 
кристаллы кварца состоят из большого количества 
спутанных отдельных индивидуумов. Новейшими 
исследованиями подтверждается структурная неод
нородность кристаллов кварца, заключающаяся 
в комбинации кристаллитов различных порядков 
и демпферных зон, не содержащих кристаллиты [12]. 
Наши исследования показали, что именно в продук
тах латеритизации самым наглядным образом вскры
вается облик отдельных индивидуумов в кристаллах 
кварца (рис. 3). Огромную роль играет его совер
шенно анормальное расширение при охлаждении 
высокотемпературных пород (например, кондалитов 
гранулитовой фации: 750–1000 °С), которое проис
ходит при инверсии кварца, когда гексагональная 
модификация ниже 573±2 °C переходит в тригональ
ные кристаллы. При этом во всех точках происходит 
внезапное увеличение размеров и разница расши
рений соседних частей производит такие внутренние 
напряжения, которые достаточны, чтобы вызвать 
растрескивание кристалла [13].

Анормальное расширение кварца позволяет объ
яснить тот факт, что по своим петрофизическим 
свойствам он обладает высочайшей способностью 
к развитию трещиноватости ещё до начала вывет
ривания. В поверхностных условиях в нём возникают 
трещины, составляющие 4,5% объёма зерна, в то 
время как в других породообразующих минералах —  

менее 2% [14]. Благодаря пьезоэлектрическим свой
ствам, поверхность кварца имеет повышенную ад
сорбционную способность, и при соприкосновении 
с атмосферой она легко гидратируется и адсорбирует 
газы, пары и дисперсные частицы, что способствует 
бурному развитию биоплёнок [5]. Наши наблюдения 
под электронным микроскопом позволяют заклю
чить, что все зёрна кварца объяты биоминеральными 
плёнками, и в их окружении кварц растворяется, 
кремнезём выносится, и образуются пустоты: поры 
и каверны. Их появление и развитие способствует 
ускорению фильтрации вод и оказывает ещё большее 
влияние на растворение кварца, чем предшеству
ющие ямки растворения [15]. Биоминеральные 
плёнки превращаются в щётки гиббсита. Алюмоси
ликаты замещаются пористыми псевдоморфозами 
гиббсита с примесью каолинита, гётита, гематита. 
В этих условиях образуются высококачественные 
гиббситовые бокситы, экономически наиболее бла
гоприятные для переработки и извлечения алюми
ния.

Источник финансирования. Работа выполнена при 
финансовой поддержке госзадания ИГЕМ РАН 
№ 0136–2018–0025.
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BIOGENIC DISSOLUTION OF QUARTZ  IN LATERITE BAUXITES 
(BY RESULTS OF ELECTRON-MICROSCOPIC STUDY)
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For the first time carried out a systematic study under an electron microscope forms of a complete weathering of 
quartz in lateritic bauxites on khondalite and alluvial deposits of India. Demonstrated the appearance of dissolving 
individuals composing the quartz crystals, and their permanent connection with the abundant biomineral films, 
turned into a druses crystals of gibbsite – Al(OH)3. The solubility of quartz is due to its unique piezoelectric 
properties, abnormal expansion in inversion, the characteristics of the climate and the intense impact of the 
biochemical factor (organic residues, bacteria, biofilms, etc.)

Keywords: laterite bauxite, biogenic quartz dissolution, growth figures, scanning electron microscopy.


